Учетная карточка соревнования «Шлиховое опробование»
II этап.Тестирование
 Команда № _______________________________________________________
                                                                                                                                                 Фамилия, имя участника______________________________________
 Общее время тестирования ______________________
1. В основе шлихового метода поисков лежит:

а) представление об экзогенных ореолах рассеяния полезных минералов, формирующихся под воздействием механических, физико-химических и биогенных факторов и связанных с процессами выветривания и денудации;

б) представление об эндогенных ореолах изменения горных пород, связанных с   гидротермально-метасоматическими процессами.

2. При шлиховых поисках выявляются и изучаются в основном:

а) механические ореолы рассеяния полезных минералов;

б) геохимические характеристики горных пород.

3. Шлиховые ореолы рассеяния это:

а)  экзогенные ореолы, представленные высвобожденными зернами физико-химических устойчивых минералов, размеры которых составляют от нескольких мм до десятых долей мм;

б) эндогенные ореолы ассоциаций минералов, образованные в результате  гидротермальных преобразований вмещающих пород.

4. При промывке из шлиховой пробы извлекают шлих, который представляет собой:

а) мелкие обломки горных пород;

б) концентрат тяжелых минералов.

5. Благоприятными для шлихового опробования речных систем являются участки:

а) выше морфологических изменений в строении речных долин – перегибы их продольного профиля (выше порогов, перекатов), резкого расширения долин, крутых поворотов русла реки и т.п.;

б) размещающиеся ниже морфологических изменений в строении речных долин – перегибы их продольного профиля (ниже порогов, перекатов), резкого расширения долин, крутых поворотов русла реки и т.п.

6.Шлиховые пробы отбираются:

а) из плохо сортированных отложений (галечники, неравнозернистые гравийники, содержащие значительное количество глинистой фракции, гальку и щебенку коренных пород, крупно- или разнозернистые пески с галькой);

б) из хорошо сортированных тонкообломочных пород (глины, илы, мелкозернистые кварцевые пески дальней транспортировки).

7. Исходный объем (или масса) шлиховой пробы должен быть таким, чтобы после промывки минимальный выход шлиха составил:

а) 10-15 г.;

б) 5-10 г.

8. Промывка шлиховой пробы в лотке состоит из последовательных операций:

а) пробуторки пробы, собственно промывки, доводки шлиха;

б) собственно промывки, пробуторки пробы, доводки шлиха

в) доводки шлиха, пробуторки пробы, собственно промывки

9. Протолочное опробование это:

а) опробование обрывов террас;

б) опробование коренных пород. 

10. Плотик это:

а) поверхность коренных пород, на которой залегают кластогенные осадки, обогащенные зернами тяжелых рудных минералов;

б) горизонт рыхлых отложений, залегающих на коренных породах.

11. Промывка шлиховых проб выполняется обычно в руслах рек:

а) с уменьшенной скоростью водотока;

б) с увеличенной скоростью водотока.

12.  В результате минералогических исследований шлихов и математической обработки аналитических данных составляются шлиховые карты в следующей  последовательности:

а) прогнозные шлиховые карты, карты фактического материала, ореольные шлиховые карты;

б) ореольные шлиховые карты, прогнозные шлиховые карты, карты фактического материала;

в) карты фактического материала, ореольные шлиховые карты, прогнозные шлиховые карты. 

Подпись участника соревнования:_________________

Подпись судьи соревнования:____________________

